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Anwendungen der Nanokohlenstoffe (Beispiele) 

Å Leichtbau:   Epoxidharze mit CNTs für Satellitenbauteile, CNT-Matrix-

    Komposite im Automobilbau, CNTs im Betonbau, Masten und 

    andere Teile von Segelschiffen mit CNTËs 

 

Å Energie und Umwelt:  CNT-Beschichtung von Rotorblättern von Windkraftanlagen, 

    Anti-Haftbeschichtung auf Basis von CNTs für Schiffe, 

    Zugabe von Fullerenen (C60) zu Schmierstoffen, Einsatz von 

    CNTs in Membranen  

 

Å Mobilität:   CNTs in Treibstoffsystem-Komponenten, Kotflügeln,  

    Spiegelgehäusen, Türgriffen, Kraftstoffschläuchen 

 

Å Sport und Freizeit:   Epoxidharze (duroplastische Kunststoffe) mit CNTs für 

    u.a. Fahrräder, Skier, Kajaks, Tennis- und Golfschläger 

 

Å Sicherheit:    CNTs im Brandschutz: Flammensperre für Schaumstoff,  

    kugelsichere Westen , Motorradhelme 

http://www.nanocarbon.net/materialien/ 
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Nanokohlenstoffe unter dem REM 

SWCNT MWCNT 

MWCNT 
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Haben wir ein 2. Asbestproblem ??? 

Chrysotil-Asbest ist eine Nanorolle, gebündelt 

Mittlerer innerer Durchmesser å 8 nm 

Mittlerer ªuÇerer Durchmesser å 38 nm 

Maximaler berichteter Durchmesser å 85 nm 

 

Warum ist Asbest so gesundheitsgefährdend?  
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Warum sind faserförmige Materialien so kritisch ?? 

Ausgehend von der Forschung zu Asbest: 

Aufspleisen in feine, lungengängige Fasern   Ą Verbleib in der Lunge Ą  

 

Å Kritische Fasermorphologin (Ø dünner als 3 µm, länger als 5 µm, 3 x länger als dick sein 

Å Biopersistenz  

 

Trifft diese Wirkhypothese auch auf die Nanokohlenstoffe zu ??? 

 
Chrysotilasbest Nanokohlenstoff (CNT) 
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